
Wo
含水率 = ×100（％）

Wu：含水率を測定しようとする
木材の重量

Wo：それを全乾したときの重量

Wu－Wo
水分

木材

Wu

Wo

水分の重さ



Googleの画像集より



繊維飽和点 気乾 全乾生材

自
由
水

結
合
水

・収縮する ・収縮する

自由水 あり なし なし なし

結合水
あり
（飽和）

あり
（飽和）

あり
（大気と平衡）

なし

含水率 30％以上 30％ 15％程度 0％



• 木材を一定の温度と相対湿
度のもとに長時間放置すると
木材中の水分は、その条件に
応じた含水率で平衡する。

• これを平衡含水率という。

• 温度が30℃湿度が90％のと
きの平衡含水率は・・・

約20％






